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Tjockleksjamforelsen ar berdknad med utgangspunkt fran lambda A 0,035.
Ex: 100 mm (A 35) motsvaras av 120 mm (A 42) dvs 20 % stdrre tjocklek for

att f& samma isoleringsférmaga.
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Ungefarlig jamfdrelse av
isolerféormaga mellan olika
mineralullsprodukter

Lambda- | Jamforelse-
- . o ) Konkurrerande
varde tjocklek Andring | Isover glasullsprodukter
stenullsprodukter
W/m K mm
Pa vindsbjalklag: . . )
0,042 120,0 20,0% | Losull Isover FyllUpp Pa vindsbjalklag:
- Stenull 16sull
Losull Isover InsulSafe
0,039 m,4 1,4%
0,037 105,7 57% Isover Traregelskiva 37
Stenull Regelskivor
0,036 102,9 2,9% Stenull Vaggboard Stenull
Takboard
0,035 | 100,0 0,0% | Isover UNI-skiva 35 stenull Vastkustskiva
(tunna)
0,034 97,1 -2,9% Stenull Skalmursskiva
Isover Fasadboard 33 . .
0033 | 943 57% | Isover Takboard 33 3;65?Eﬂsfslwv§s(?gik?)er
Isover UNI-skiva 33 ]
0,032 91,4 -8,6% Isover Skalmursskiva 32
0,030 85,7 -14,3% Isover Fasadskiva 30
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VARMELEDNING OCH VARMEMOTSTAND

Varmekonduktiviteten ar en materialegenskap
som visa produktens férmaga att leda varme
och betecknas med den grekiska bokstaven
lambda, A. Enheten for lambda-vardet ar W/
m°C eller W/m K. Detta varde ska vara sa lagt
som mojligt for att isolera s& bra som majligt.

Varmemotstandet beskriver hur ett
materialskikt isolerar och betecknas med R.
Enheten &r m?2 °C/W eller m?K/W. Ju hégre
varmemotstand desto béattre isolering. Det &r
har tjockleken kommer in i bilden eftersom
varmemotstandet rédknas som tjockleken
dividerad med lambdavardet fér ett homogent
materialskikt.

Generellt har Isover mineralullsprodukter

ldgre lambdavarde (battre isolerférmaga) an
dvriga forekommande fabrikat pa svenska
marknaden. (Med nagra undantag - i dessa fall
ar lambdavardet detsamma.)

Observera att stenullsprodukter fér
motsvarande &ndamal som exempelvis
Isover Fasadskiva 30 i férhallande till Stenull
Klimatskiva eller Vastkustskiva som har
lambdavarde 0,033 - cirka 10 % samre an
A-varde 0,030!

Isover Fasadboard 33 har A-varde 0,033 medan

konkurrerande fabrikat har A-varde 0,036!

INVERKAN AV REGLER

Vissa produkter ska monteras mellan reglar/
balkar varféor en materialskiktsjamférelse ar
rimlig t.ex mellan Isover Fasadskiva 30 och
typiskt 12 % korslagda reglar med Isover UNI-
Skiva 35:
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BRA ATT VETA OM PRODUKTERNAS
ANVANDNING

Till utvandig isolering av yttervagg

och isolering av undersida krypgrund
rekommenderar vi heltdckande Isover
Fasadskiva 30 (A-varde 0,030) som ger ett bra
fuktskydd pa kdopet genom att virket far en
varmare och torrare placering.

Pa vindsbjalklag rekommenderar vi:

Isover UNI-skiva 35, Isover Bjalklag/
Stalregelskiva P36, Isover Traregelrulle 36,
Isover Traregelskiva 37(A-varde 0,037) eller
Loésullsisolering (A-varde 0,042).

Till ljudisolering av mellanvaggar
rekommenderar vi:

Stalreglar: Isover Piano Ljudskiva/rulle.
Trareglar: Isover UNI-skiva 35 ¢ 600, Isover
Traregelskiva 37, Isover Traregelskiva 35 c 450

Observera att man far basta effekt vid
“fullisolering” av mellanvdggarna!

For tips och rad om isolering -

besdk www.isover.se.

30 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 47 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35

50 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 77 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35

80 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 126 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35

100 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 157 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35
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